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На основании экспериментального изучения цинксодержащих систем 

установлена принципиальная возможность образования ферритов за счет 

самораспространяющегося взаимодействия. 

Традиционный (печной) метод синтеза составляет основу получения широкого 

класса ферритовых материалов и отличается существенными энергозатратами [1,2]. 

Существует два принципиально различных пути интенсификации данной 

технологической операции. Усовершенствование технологии получения исходных 

компонентов или же разработка принципиально новых способов получения порошков 

целевого продукта.  

Одним из таких путей является использование самораспространяющегося синтеза 

[3], отличающегося незначительными внешними энергозатратами и простотой 

оборудования, быстротой процесса, высокой производительностью и чистотой целевых 

продуктов. 

Самораспространяющееся взаимодействие (СРВ) - это химический процесс, 

который протекает с выделением тепла, после инициирования кратковременным 

энергетическим импульсом, в автоклавном режиме типа горения и приводящий к 

образованию твердых продуктов. СРВ представляет собой режим протекания сильной 

экзотермической реакции, в котором тепловыделение локализовано в слое и передается 

от слоя к слою путем теплопередачи. 

Целью данной работы является изучение возможности самораспространяющегося 

взаимодействия в тройных пероксидно-солевых системах, где все компоненты в системе 

вступают в реакцию с пероксидом натрия. 

Ранее было установлено взаимодействие в системах Na2O2(NaO2) - Mex(SO4)y, где 

в качестве третьего компонента вводился оксид магния (MgO), но он являлся тепловым 

разбавителем и не вступал в реакцию с другими компонентами системы [3]. 

 Для изучения самораспространяющего взаимодействия были выбраны такие 

системы как: Fe2(SO4)3 - ZnO - NaO2, ZnSO4 - Fe2(SO4)s - NaO2, и Fe2O3 - ZnSO4 - NaO2. 

Большой интерес представляют содинения Fe(III), так как эти соединения являются 
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 Fe2(SO4)3 – ZnO - NaO2 : 
Na2SO4,  ZnO   Fe2O3. ,  

,  
 ZnFe2O4,  
.  

 ZnO  
Fe2O3  Fe2(SO4)3  
Na2O2. ,  Fe2(SO4)3 – ZnO - NaO2 

: 
 
                                   2NaO2   Na2O2 + O2 (1) 
                        3Na2O2 + Fe2(SO4)3  3Na2SO4 + Fe2O3 + 1,5O2 (2) 
                                   Fe2O3 + ZnO  ZnFe2O4 (3) 
 

 Fe2O3 - ZnSO4 - NaO2  
 Fe2O3  Na2SO4,  ZnO.  
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. ,  Fe2O3 - ZnSO4 - 

NaO2 :                                                      
 
 2NaO2

   Na2O2 + O2 (4) 
 Na2O2 + ZnSO4  Na2SO4 + ZnO + 0,5O2 (5) 
    

 Fe2(SO4)3  Na2O2.  
,  Fe2(SO4)3 – ZnO - NaO2  

: 
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 2NaO2   Na2O2 + O2 (6) 
 3Na2O2 + Fe2(SO4)3  3Na2SO4 + Fe2O3 + 1,5O2 (7) 
 Fe2O3 + ZnO  ZnFe2O4 (8) 
 

 Fe2O3 - ZnSO4 - NaO2  
 Fe2O3  Na2SO4,  ZnO.  
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 Fe2O3  ZnO. , 

 
. ,  Fe2O3 - ZnSO4 - 

NaO2 :                                                      
 
                                                     2NaO2

   Na2O2 + O2                                       (9) 
                                Na2O2 + ZnSO4  Na2SO4 + ZnO + 0,5O2              (10) 
 

 ZnSO4 - Fe2(SO4)3 - NaO2  
 Na2SO4,  ZnO  Fe2O3. , 

  .  
,  

.  
: 

 
 2NaO2

   Na2O2 + O2 (11) 
 3Na2O2 + Fe2(SO4)3  3Na2SO4 + Fe2O3 + 1,5O2 (12) 
 Na2O2 + ZnSO4  Na2SO4 + ZnO + 0,5O2 (13) 
 Fe2O3 + ZnO  ZnFe2O4 (14) 
 

 Fe2O3 - ZnSO4 - NaO2 , , ,  
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