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Представлені опис та дослідження нового двостадійного способу деформування безперервно литих блюмів на стадії неповної кристалізації в схрещених валках. Визначено раціональні параметри процесу деформування, які забезпечивають мінімальний рівень виникнення порушень суцільності при максимальному проникненню деформації в середину блюму.

The description and results of a study of а new two-stage method of deformation continuously blооms on the stage of incomplete crystallization of crossed rollers are presented. The rational parameters of the deformation process, ensure a minimum level of occurrence of discontinuities at the maximum penetration of deformation in the axial zone of the bloоm.

