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Систематизированы  и представлены в удобном для сопоставительного анализа виде практически методики расчета сопротивления деформации  алюминия. меди и их сплавов, которые были опубликованы в СССР и странах СНГ начиная с 60х годов прошлого века. Акцентировано внимание на проблемы , связанные с выбором метода расчета, адекватного разрабатываемым режимам прокатки.

