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В работе представлены результаты  изучения механизма проникновения деформации во внутренние слои сляба на стадии неполной кристаллизации с использованием методов математического и физического моделирования. Математическая модель реализована в программном комплексе QForm. Физическое моделирование обжатия сляба с жидкой сердцевиной осуществлено на модели выполненной из сплава Вуда и тарированных сферических элементов из свинца, и представляющей замкнутую оболочку. 
